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OBERFLACHENBESCHICHTER/IN EFZ



Arbeitssituationen

Besprechungen

Irm Team werden Auftridge besprochen, insbesondere
auch komplizierte «Fallen. Die Berufsieute haben
zudem Kundenkontakt.

Teile befestigen

Die Berufsleute bestiicken Warentriager — melst
Gestelle, aber auch Trommeln und andere
Behdlter — mit den Teilen.

Werkstiick vorbereiten

Ob Sandstrahlen oder Abdecken: Bevor ein Werk-
stiick baden geht, braucht es unter Umstédnden eine
Vorbehandlung.
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Anlage einstellen
An den elektrolytischen Bédern geben die Berufs-
leute die ndtigen Informationen ein, zum Belspiel die
Stromdichte.

Entfetten und aktivieren

Mach der Entfettung muss oft die Oxidschicht -
guasi eine diinne Schicht Rost - in einem S&urebad
entfernt werden.

Beschichten und spiilen

Der Strom IG5t chemische Reaktionen aus: die Be-
schichtung. Nur Feuerverzinken funktioniert chne

Strom. Ein Wasserbad bildet immer den Abschluss.

Qualitatskontrolle

Die Berufsieute messen die Schichtdicke des
fertig beschichteten Teils. Dafiir gibt es verschie-
dene Messgeréte,

Elekfrolyt iberwachen
Oberfléachenbeschichter/innen EFZ analysieren
die Elektrolyt-Lésungen regelmdssig im Labor und
stellen sie wenn nétig neu ein.
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Haargenau ist nicht genug

Jennifer Graf, 19

Portrat

Jennifer Graf ist im letzten Lehr-
jahr als Oberflachenbeschichterin
EFZ. Am Beruf gefallen ihr die
Erfolgserlebnisse: «Es ist schbn,
am Abend zu sehen, was man
tagsiiber gemacht hat», sagt die
19-Jéhrige.

Sonnenlicht fallt durch die Fenster in die
Werkhalle, wo sich Becken an Becken reiht,
Auf den ersten Blick schaut es hier aus wie in
einer Badelandschaft — doch hier ist kein Well-
ness angesagt: Gelbe Industriekrane tauchen
Motorengehause und andere Werkstiicke in
blubbernde Fliissigkeiten, der Greifarm eines
Krans zieht tropfende Sparschiler aus einem
Wasserbad. Weiter hinten bestiicken Mitar-
beitende grosse Gestelle mit angelieferten
Teilen — kleine, grosse, eckige, runde, solche
mit Hohlrdumen oder mit scharfen Kanten. Bei
wenigen Teilen ist auf Anhieb klar, wozu sie
dienen: Sie sind Bestandteile von Maschinen,
Apparaten oder Bauelementen. Nach der Be-
schichtung werden sie zuriick in die Fabriken
spediert.
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Warum Aufstecken

anspruchsvoll ist

«ln jedem Handy, Fernseher, Kiihlschrank -
eigentlich in jedem elektronischen Gerdt —
stecken Teile, die Oberflichenbeschichter
bearbeitet habens, sagt |ennifer Graf. Sie ist
gerade dabei, kleine Metallteile an ein Gestell
zu montieren — «Aufstecken» heisst das im
Fachjargon. Dieses Aufstecken sieht einfacher
aus, als es ist. Denn jedes Werkstiick muss so
befestigt sein, dass seine gesamte Oberfliche
Kontakt mit den Losungen der Bader hat -
aber auch so, dass beim Herausnehmen keine
Flissigkeit in den Hohlrdumen verbleibt. Ein
Becher aus Metall zum Beispiel muss also so
befestigt sein, dass er sich beim Eintunken
fiillt und beim Herausnehmen entleert. Des-
halb gibt es fiir nahezu jede Form ein passen-
des Gestell. Kleinere Anpassungen machen
die Berufsleute jedoch selber. Dafiir greifen
sie gerne auf Draht zuriick, mit dem sich ein zu
beschichtendes Teil kreativ befestigen L5sst.

Steuern, liberwachen, messen

In Jennifer Grafs Lehrbetrieb sind die galvani-
schen Bider weitgehend automatisiert. Hier
wacht ein Anlagenfiihrer dariiber, dass alles
einwandfrei funktioniert. Im Kontrollraum,
einem gldsernen Kabduschen iber den Becken,
hat er optimalen Uberblick und kann mittels
Steuerung in die Prozesse eingreifen. Jennifer
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Oberflachenbeschichterin EFZ
im 3. Lehrjahr

Graf lernt hier, die Anlage einzurichten und zu
ilberwachen. «lch trage eine grosse Verant-
wortunge, sagl sie. Denn hier werden Werk-
stiicke behandelt, die spater zum Beispiel fiir
den Bau von Autos oder Wasserleitungen ver-
wendet werden. Die Qualitit der Beschich-
tung beeinflusst die Sicherheit dieser Endpro-
dukte massgeblich, Deshalb ist Qualititskont-
rolle in der Galvanik sehr wichtig. Jennifer Graf
weiss bereits, wie man fertige Werkstiicke kon-
trolliert. Dazu hilt sie ein spezielles Messgerst
ans fertig beschichtete Teil. «Das Gerdt analy-
siert die Dicke der Schicht — auf den 100 000stel-
Millimeter genau. Das ist 5000 Mal diinner als
ein Haar! So prazise miissen wir arbeiten.»
Die angehende Oberflichenbeschichterin ver-
gleicht die Zahl auf dem Geréte-Display mit
den Vorgaben auf dem Auftragsformular. Sie
stimmen, das Produkt ist einwandfrei.

Einmal pro Woche schult ein interner Berufs-
bildner die Lernenden, hinzu kommt ein Tag
an der Berufsfachschule in Ziirich. «ln meiner
Klasse sind fast die H3lfte Frauen, was fiir
diesen Beruf ungewdhnlich ist.» |ennifer Graf
wechselt alle drei Monate die Abteilung, um
alle Arbeitstechniken kennen zu lernen.




Vom Piercing bis

| Claudio Schmid, 22

Portrat

zur Trompete

Claudio Schmid arbeitet in einer
Firma, die auf kleine Teile speziali-
siert ist — manche fiir sehr spezi-
elle Zwecke wie zum Beispiel die
Raumfahrt. «lch muss immer wie-
der neue Lésungen findenw», sagt er.

Claudio Schmid ist gerade am Arbeitsplatz
eingetroffen, es ist kurz vor 7 Uhr, Der 22-jih-
rige Oberflachenbeschichter schaut als erstes
die Auftragsformulare an. Unter anderem sollen
heute Edelstahlteile vergoldet werden. Und
zwar kleine Rihrchen fiir die Luft- und Raum-
fahrtindustrie. Denn Gold ist nicht nur edel, es
ist auch ein hervorragender Korrosionsschutz,

Blitzblank und porentief rein

Der junge Berufsmann arbeitet in einem klei-
neren Nischenbetrieb, der Elektronik, Batte-
rien, Schmuck und Instrumente beschichtet.
Fiir so kleine, feine Teile verwenden die Be-
rufsleute nicht nur Gestelle, sondern auch eine
Art Mini-Waschtrommeln und vibrierende Be-
hélter. Diese schiitteln und riitteln die einge-
fiillten Teilchen wahrend des Tauchgangs. 50
kisnnen die Berufsleute sicher sein, dass jedes
einzelne Teil vollstindig beschichtet wird. Die
Bader in Claudio Schmids Galvanikbetrieb sind
klein, schmale Korridore mit Gitterboden fiih-

ren zwischen ihnen hindurch. Die Gerdusch-
kulisse ist recht angenehm: Kleine Metallteile
rasseln in Trommeln und Netzen, die Filter-
pumpe brummt leise, zwischendurch driéhnt
dumpf und laut das Vibrationsgerat.

Doch zuriick zu den Réhrchen, die Claudio
Schmid in der Zwischenzeit auf ein passendes
Gestell gesteckt hat. Nun setzt der Oberfld-
chenbeschichter eine Schutzbrille auf und
zieht Gummihandschuhe an. Er gibt das Gestell
in ein Ultraschallbad, um Verunreinigungen
selbst aus den winzigsten Poren zu ldsen. Die
sauberen Teile kommen jetzt in den Abkeo-
chentfetter. Nach einiger Zeit nimmt Claudio
Schmid die Rihrchen aus der Fliissigkeit, um
sie danach gut zu spiilen.

| Oberflichenbeschichter EFZ

Elektrolytisches Goldbad

Es folgen weitere Reinigungsschritte, dann
geht's an die «Aktivierungn: «Die gereinigte
Oberfliche reagiert mit Sauerstoff, sie oxi-
diert. Im Schwefelsdurebad dtzen wir diese
Oxidschicht wieder weg. Hochste Konzentra-
tion und eine gute Schutzausriistung sind bei
dieser Arbeit Pflicht, denn hier wird mit kon-
zentrierter Schwefelsdure gearbeitet!

Endlich kann Claudio Schmid vergolden. «Da-
fiir werden die Teile nicht etwa in geschmolze-
nes Gold getaucht, sondern in ein elektro-
lytisches Goldbad.» Durch Strom scheiden sich
kleinste Goldteilchen ab und beschichten so die
Rihrchen (Genaueres: siehe Kasten «Elektro-
lyse» auf der Perspektiven-Seite). Nach einem
letzten Spiilgang in Wasser nimmt Claudio
Schmid die vergoldeten Teile vom Gestell und
legt sie zum Trocknen in eine Zentrifuge. Die
funktioniert 3hnlich wie eine Salatschleuder.
An einem Messgerdt kontrolliert Claudio
Schmid nun noch, ob die Schichtdicke stimmt.
Alles OK! Die Teile sind bereit, um in héhere
Spharen — vielleicht sogar in die Tiefen des
Weltalls — vorzudringen.

Die drei Verfahren

Ein Objekt ldsst sich auf drei Arten
beschichten: Beim Galvanisieren
taucht man das Werkstiick in ein
elektrolytisches Bad (siehe Kasten
auf der Seite Perspektiven). Anodi-
sieren (auch Eloxieren genannt)
funktioniert dhnlich. Hier wird aber
kein ¢Fremdmetall» aufgetragen,
sondern die Oberflache chemisch
so verdndert, dass sie stirker wird.
Beim Feuerverzinken wird Stahl

in heisse Zinkschmelze getaucht.
So entsteht eine Legierung (Verbin-
dung) aus Stahl und Zink. Wéhrend
Oberflichenbeschichter/innen EFZ
vor allem galvanisieren, werden
Oberflichenpraktiker/innen EBA
auch in Verzinkereien oder Anodi-
sierbetrieben eingesetzt.




In vielen Branchen gefragt

Perspektiven

Oberflichenbeschichter/innen EFZ und Ober-
flichenpraktikerfinnen EBA arbeiten in Gal-
vanik-Unternehmen oder in Galvanik-Abtei-
lungen von Betrieben, die z.B. Uhren, Fahr-
zeuge, Haushaltmaschinen, Besteck oder
Elektranik-Komponenten herstellen. Die
Palette ist sehr breit — entsprechend unter-
schiedlich kann der Berufsalltag aussehen. Es
gibt Firmen, wo in einer sterilen Umgebung
gearbeitet wird. Diese beschichten z.B. Com-
puterprozessoren und Medizinalprodukte:
Genau so trifft man die Oberflichenberufe
aber auch in Feuerverzinkereien an, wo
grosse Werkstiicke wie Hochspannungsmas-
ten beschichtet werden.

Automatisiert oder von Hand

In grosseren Unternehmen ist vieles automa-
tisiert. Dann stehen Oberflachenbeschichter/
innen EFZ seltener direkt am Bad, sondern
sie stellen die computergesteuerten Anlagen
ein und iiberwachen den Arbeitsvorgang.
Industriekrane iibernehmen die Schwerar-
beit. in kleineren Betrieben oder bei speziel-
len Beschichtungen werden die Warentrager
hiufig noch von Hand in die Bider getaucht.
Doch auch hier kommen Hilfsmittel wie kiei-
nere Krane zum Einsatz. In der Regel ist der
Beruf kirperlich nicht libermdssig anstren-
gend. Die Berufsleute arbeiten mit Chemika-
lien, Sduren, Laugen und metallhaltigen
Fliissigkeiten.

Wenn es die Arbeit erfordert, tragen sie des-
halb Handschuhe, Schutzbrille und sdurefeste
Arbeitskleidung.

Schichtarbeit miglich

Manche Oberflichenbeschichter/innen und
Dberflichenpraktiker/innen arbeiten Schicht.
Es gibt Betriebe, die sogar rund um die Uhr
laufen, Zum einen milssen sich Galvanikbe-
triebe gegen die giinstigere auslindische
Konkurrenz behaupten: Da wirkt sich eine
hohe Produktivitit vorteilhaft aus. Zum
andern kostet es viel Energie, Bider zu erwér-
men. Kann man die Bader immer auf Tempe-
ratur halten, so ist das giinstiger.

Eine Lehrstelle zu finden, ist filr motivierte
Schilerfinnen oft kein Problem. In der
Schweiz werden jdhrlich rund 25 Oberfl-
chenbeschichter/innen EFZ und ca. 15 Ober-
flachenpraktikerfinnen EBA ausgebildet.
Zwar liegt der Frauenanteil nach wie vor bei
unter 10 Prozent, doch es gibt in praktisch
jeder Berufsschulklasse weibliche Lernende.
Mach der Ausbildung finden die jungen
Berufsleute meist problemlos eine Arbeits-
stelle. Wer sich weiterbilden machte, kann in
Deutschland die Technikerschule {Galvano-
techniker/in} besuchen. Diesen Weg wahlen
viele Schweizer Oberflichenbeschichter/
innen. In der Schweiz werden Berufspriifun-
gen und Hohere Fachpriifungen nur bei genii-
gend grosser Nachfrage durchgefiihrt.

Elektrolyse: Mit Strom
beschichten

Wenn man eine Batterie benutzt,
verandern sich Chemikalien so,
dass elektrische Energie frei wird.
Eine Elektrolyse ist genau das
Gegenteil: Man fihrt Chemikalien
Strom zu, damit sie sich verdndern.
Das bekannteste Beispiel einer
Elektrolyse ist denn auch das
Aufladen einer Batterie. Fir das
Beschichten von Oberfldchen

mit Metalien ist die Elektrolyse
das wichtigste Verfahren.

Dazu gibt man einen Plus- und
einen Minuspel in eine Fliissigkeit,
welche elektrisch geladene Atome
{lonen) enthalt — zum Beispiel eine
Kupfersulfat-Losung. An den Plus-
pol kemmt das Metall, mit dem die
Oberfldche beschichtet werden soll.
An den Minuspel kommt der zu
beschichtende Gegenstand. Wird
der Strom eingeschaltet, entzieht
der Pluspol dem Metall die negativ
geladenen Elektronen — und stdsst
die positiv geladenen Rest-Atome
ab. Diese werden vom Minuspol
angezogen und setzen sich dort
am zu beschichtenden Gegenstand
fest. Die lonen in der Fliissigkeit
bewegen sich ebenfalls von Pol zu
Pol und unterstiitzen das Metall auf
seiner Wanderschaft.




«lch muss voll

| Tsega Rongpo, 19

Portrat EBA

bei der Sache sein»

Tsega Rongpo absolviert die
zweijdhrige Ausbildung als
Oberflichenpraktiker EBA mit
Fachrichtung Galvanisieren:
«lch erarbeite mir meinen
Wunschberuf schrittweise.»

Moch reichen Tsega Rongpos Deutschkennt-
nisse nicht fiir die dreijihrige EFZ-Ausbil-
dung. Urspriinglich aus Tibet, wollte der
Jugendliche einen handwerklichen Beruf ler-
nen. Nach einer Schnupperlehre hat sich
Tsega Rongpo fiir den Beruf des Oberfla-
chenpraktikers entschieden. Sein Traum ist
es, Kiinstler zu werden. In seiner Freizeit
malt er. Doch eine solide berufliche Basis
geht vor. Er lernt viel, hat gute Noten — und
Ehrgeiz: «Nach dem EBA-Abschluss will ich
die Ausbildung zum Oberflichenbeschichter
EFZ absolvieren», sagt der 19-|3hrige.

11 Meter lange Béder

Sein Lehrbetrieb ist auf Hartchrom-Beschich-
tungen spezialisiert. Die Firma beschichtet
unter anderem Teile fiir Druckereien und die

i1
s

Lebensmittelindustrie — von kleinen Alumi-
niumrohren bis zu riesigen Walzen ist alles
dabei. Zwar ist vieles automatisiert. Aber
manchmal muss Tsega Rongpo ganz schin
in die Hinde spucken: «Gewisse Werkzeuge
und Apparate sind schwer, das kann sehr an-
strengend seinw», sagt der angehende Ober-
flachenpraktiker. Doch die wirklich schweren
Teile iibernehmen Krane: Das grisste Werk-
stiick, das gerade bearbeitet wird, ist eine
sieben Tonnen schwere Druckwalze. Sie wird
spater in einem elf Meter langen Bad ver-
chromt. Ein solches Teil am Kran korrekt zu
befestigen, erfordert eine logische Denk-
weise. Denn einerseits muss die tonnen-
schwere Walze absolut sicher am Kran han-
gen — und andererseits so, dass beim Auf-
tauchen keine Fliissigkeit in den Hohlriu-
men verbleibt.

Geduld und Sorgfalt

Zur Zeit arbeitet Tsega Rongpo in einer Werk-
halle mit vergleichsweise kleinen galvani-
schen Badern. Hier hilft er, weniger grosse
Werkstiicke zu verchromen oder zu vernickeln.
Nicht immer muss dabei die gesamte Ober-
flache beschichtet werden. Manchmal ist es
zum Beispiel nur die Innenseite eines Rohrs.

‘ Oberflachenpraktiker EBA
im 2. Lehrjahr

Dann miissen die Berufsleute den Rest der
Oberfliche abdecken — etwa mit einem spe-
ziellen Lack. Genau das macht Tsega Rongpo
gerade bei einem Vorfiilltrichter, eine spezi-
elle Art Trichter fiir die Kunststoffindustrie.
Er soll nur an der Innenseite verchromt sein.
«Das ist eine Arbeit, die viel Geduld brauchts,
sagt er. Bevor er den Abdecklack auftragt,
muss der Lernende die Flache an den Rén-
dern abkleben. Das ist gerade bei runden
Formen ganz schin knifflig.

Zuvor hat Tsega Rongpo den Aluminium-
trichter sandgestrahlt. Die Sandstrahlanlage
raut die Oberfliche auf, so dass sie sich spd-
ter besser beschichten lasst. «Es kommt vor,
dass ich hundert oder mehr Teile einer Serie
sandstrahlen muss. Das wird irgendwann
etwas langweilig. Trotzdem muss ich voll bei
der Sache sein. Aluminium ist ein weiches
Metall, da darf ich nicht aus Versehen zu
lange an der gleichen Stelle sandstrahlens,
erzihlt Tsega Rongpo. Der 19-)3hrige kennt
aseinew Metalle eben.

Oberflachenpraktiker/in
EBA

Wenn du beim Lernen etwas mehr
Zeit brauchst oder deine Leistungen
filr eine 3-jéhrige berufliche Grund-
bildung nicht ausreichen, kannst du
die 2-jdhrige Ausbildung zur Ober-
flichenpraktikerin / zum Ober-
flichenpraktiker EBA absolvieren.
Es gibt drei Schwerpunkte: Feuer-
verzinken, Galvanisieren und Ano-
disieren. Die Anforderungen sind
in etwa dieselben wie an den Beruf
Oberflichenbeschichter/in EFZ.
Der Schulstoff an der Berufsfach-
schule ist jedoch etwas einfacher.
Mach Abschluss der Ausbildung
bist du im Besitz des in der ganzen
Schweiz anerkannten Berufs-
attests. Damit kannst du entweder
als Oberflaichenpraktiker/in arbei-
ten - oder in das zweite Jahr der
EFZ-Ausbildung einsteigen.




Laufbahnen

Janine Wacker, 23, in Ausbildung
zur Fachfrau Oberflachentechnik BP

Die gelernte Oberflichenbeschichterin
EFZ bildet sich im Moment zur Fachfrau Ober-
flachentechnik weiter. «Mein Wunsch ist es,
mehr Verantwortung zu iibernehmen. Ich
wiirde gerne einmal eine Galvanik leiten, auch
Lernende aushilden», sagt Janine Wacker.
Dafiir nimmt sie einiges in Kauf: «Ich gehe
jeden Samstag in die Schules, sagt die 23-

Stellvertretende
Galvanikchefin

|&hrige. Die Module «Qualitdts- und Umwelt-
managements, «Analytik und Unterhalt» und
whArbeitssicherheit» hat Janine Wacker bereits
abgeschlossen. In ihrem 100-Prozent-Job
arbeitet die junge Oberflichenbeschichterin
in einem Galvanikbetrieb, der unter anderem
Medizinalprodukte und Schmuck beschichtet.
Die Galvanikchefin ist gerade im Mutter-
schaftsurlaub; Janine Wacker darf sie ein
halbes Jahr vertreten. In dieser Funktion kann
die 23-Jdhrige Vorgesetzten-Luft schnuppern.
«lch bin zwar nach wie vor Oberflichen-
beschichterin, doch ich beantworte auch
Kundenanfragen und gebe Preisauskiinfte.»
Anders als die meisten Betriebe, hat Janine
Wackers Arbeitgeber auch Privatkunden, die
zum Beispiel ein Armband vergolden lassen.
Anhand der Masse, welche die Kunden mit-
teilen, kann |anine Wacker die Fliche und da-
mit die Kosten fiirs Beschichten ausrechnen.

Mach der technischen Berufsmaturitat
studierte Christian Schirer Mikro- und Medi-
zinaltechnik an der Fachhochschule. Er ent-
schied sich fiir diese eher ungewdhnliche
Studienrichtung, weil sein Arbeitgeber unter
anderem auch Medizinprodukte beschichtet.
Zum Beispiel Implantate aus Titan. «Dieser
Bereich interessiert mich sehrs, sagt Christian
Scharer, «Trotzdem habe ich diese Entscheidung
fiir mich allein getroffen. Ich wusste damals
nicht, ob ich nach dem Studium eine entspre-
chende 5telle erhalte.» Doch der Studien-
abgdnger hatte Gliick: Sein Arbeitgeber, ein

Anlagen und Prozesse
verbessern

kleiner Galvanikbetrieb, konnte seine Fahig-
keiten brauchen. Heute ist der 27-)3hrige zu-
standig fiirs Qualitdts- und Umweltmanage-
ment. In dieser Funktion fiihrt er zum Beispiel
Versuche mit Prototypen durch —um zu priifen,
wie ein neues Teil am besten beschichtet wird.
Ausserdem leitet Christian Scharer Projekte,
welche die Anlagen und Prozesse hinsichtlich
Qualitdt und Umweltschutz verbessern sol-
len. Und nicht zuletzt wird er den Berufs-
nachwuchs ausbilden. «lch habe auch den
Berufshildnerkurs gemacht und betreue ab
diesen Sommer meinen ersten Lernenden.»

Christian Schaérer, 27, Qualitéts-
und Umweltmanager

Remo Fischer, 31, Betriebsleiter

Seit seinem Lehrabschluss 2005 ist in
Remo Fischers Laufbahn viel passiert: Zundchst
sammelte der frisch gebackene Oberflichen-
beschichter Berufserfahrung und machte einen
Sprachaufenthalt in Australien. Dann driickte
er zwei Jahre lang die Schulbank — im deut-
schen Schwibisch Gmiind. An der Techniker-
schule liess sich Remo Fischer zum Galvano-
techniker ausbilden. Nach der zweijéhrigen
Vollzeitausbildung ging er als Abteilungslei-
ter zuriick in den Betrieb, wo er schon vorher
gearbeitet hatte, und absolvierte berufs-
begleitend die Weiterbildung zum technischen
Kaufmann. «lch war ja von der zweijahrigen
Ausbildung schon warmgelaufen», sagt Remo
Fischer und lacht. Doch das ist noch nicht alles:
Danach studierte er Betriebswirtschaft und
machte 2014 seinen Bachelor, Ausserdem
arbeitete Remo Fischer eineinhalb Jahre lang
im Ausland, vor allem in den USA. Seine viel-
féltigen Abschliisse befihigen den ehemaligen

Fiir 55 Mitarbeitende
verantwortlich

Oberflichenbeschichter heute, eine Firma mit
55 Mitarbeitenden zu leiten. Das Unternehmen
beschichtet vor allem Leiterplatten fiir die
Elektronindustrie. «Als Betriebsleiter und
stellvertretender Geschaftsleiter fiihre ich die
Angestellten und bestimme bei der Firmen-
strategie mit. Ich erstelle ausserdem Offerten
und bin Ansprechperson fiir die Kundschaft.»

SWISSDOC 0.580.5.0 / 0.580.6.0
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Anforderungen / Ausbildung, Weiterbildung

Berufliche Grundbildung

Informationen zur zwelj8hrigen berufilchen Grundblidung
wOberflichenpraktiker/in EBA» siehe Seite «Portrit EBA»

Voraussetzungen: Abgeschlossene Volksschule

Dauer: 3 Jahre

Schwerpunkte: In einem galvanotechnischen Betrieb
Schulische Bildung: 1 Tag pro Woche an der Berufsfachschule

Berufsbezogene Facher: Technologie, Grundlagen in Physik
und Chemie, Fachrechnen, Werkstoffkunde, Fachzeichnen,
Qualitatssicherung und Qualitdtskontrolle

Uberbetriebliche Kurse: Praktisches Erlernen und Uben der
beruflichen Grundlagen

Abschluss: «Oberflichenbeschichter/in EFZ»; «Oberfldchen-
praktiker/in EBA»

Berufsmaturitét

Bel sehr guten schulischen Leistungen kann wihrend oder nach
der beruflichen Grundbildung zus&tzlich die Berufsmaturitats-
schule besucht werden. Die Berufsmaturitt erméglicht das
Studium an einer Fachhochschule, je nach Studienrichtung
prifungsfrei oder mit Aufnahmeverfahren.

Weiterbildung

Kurse: Angebote von Berufs- und Fachschulen

Berufspriifung (BP) mit eidg. Fachausweis: Fachmann /Fach-
frau Oberfldchentechnik

Hbhere Fachschule HF: z.B. Dipl. Techniker/in HF, Fachrichtungen
Elektrotechnik oder Metallbau

Fachhochschule FH: Bachelor of Science in Chemie bzw.
Life Science, Bachelor of Science in Elektrotechnik usw,

In Deutschland: Techniker/fin der Fachrichtung Galvanotechnik,
z.B.in Schwabisch Gmiind, Solingen, lImenau oder Nirnberg

Weitere Informationen

www.berufsberatung.ch: offizielles schweizerisches
Informationsportal der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

www.sso-fsts.ch: 550 Schweizer Stiftung fir Oberflichen-
technik




